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Übersicht der Schäden Am Überbau der Fuß- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße 

 

 

Hauptträger mit verrosteter Bewehrung und zerstörtem Betongefüge 

  

  
 

 

Schäden an der Brüstung und am Geländer 

  
 


